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Art, Lage des  Betonbauteils Abstimmung der Nutzung Bauherr/Architekt

Expositionsklassen des Betonbauteils

Festlegung für Beton
zur Dauerhaftigkeit

Feuchte, Chloride, Frost, Tausalz, chem. Angriff, Verschleiß

unbewehrte Bauteile

X0
unbewehrte Bauteile ohne Frost,
chem. Angriff, Verschleißangriff

XF

alle Betonbauteile

Frostangriff
mit/ohne Taumittel

XA
chemischer

Angriff

XM
Verschleiß-

beanspruchung

XC

bewehrte Bauteile

Karbona-
tisierung

XD XS
Chloride

Meerwasser

MindestbetondeckungMindestdruckfestigkeit des BetonsAnwendungsbereich
Alkali-Rili (AKR)?
→ W0, WF, WA

Besonderheiten Zement
z.B.: LH (massige Bauteile, hohes T); HS (aus XA); NA (aus AKR)

Grundlegende Anforderungen

Festlegung des Betons

Wärmeentwicklung , Abriebwiderstand, Spaltzugfestigkeit

Bes. Anforderungen an Gesteinskörnungen GK, Qx,xx, FIx

zusätzlich
besondere Anforderungen

Sichtbeton
nach DBV-
Merkblatt

Besondere Betoneigenschaften

Chloride 
aus Tausalz

1

23

45
6

7

8
- Druckfestigkeit
- Expositionsklassen
- unbewehrt/bewehrt/Spannbeton
- (Größtkorn GK)
- (Konsistenz: z.B. F1- F6)

9
- Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
- Unterwasserbeton
- Beton im Bereich wassergefährdender Stoffe
- Beton bei hohen Gebrauchstemperaturen

10
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